План-конспект занятия педагога дополнительного образования Хасановой Елены Владимировны, 
МБУ ДО «СОЦ» г. Норильск, Красноярский край


Группа: 1г.о.
Раздел: Виды тканей. Свойства тканей.
Тема: Краткие сведения о тканях
Тип занятия: Комбинированный
Цель: Формирование навыков определения ткани.
Задачи: 1. Познакомить учащихся с группами материалов.
2. Научить учащихся определять нить основы и утка.
3. Научить учащихся правильно определять и подбирать по назначению.
4. Воспитывать эстетический вкус.
Оборудование: учебная доска, иллюстрации, чертеж - схема, образцы материалов.
Раздаточный материал: карточки с женской фигурой.

План занятия:
1. Организационный момент.
Приветствие воспитанников. Проверка рабочих мест.
2. Усвоение новых знаний
Группы материалов для пошива одежды 
Свойства и требования к материалам.
3. Самостоятельная работа
Составление костюма по заданной теме.
Подобрать материал для пошива костюма
Сделать анализ ткани.
4. Итоговый этап
Подведение итогов занятия
Уборка рабочих мест




	Ход занятия
	Оснащение

	1. Организационный этап – 2 мин. (беседа)
Приветствие воспитанников и гостей. Проверка рабочих мест.
1. Подготовительный этап – 3 мин. (беседа)
Прежде чем приступить к пошиву той или иной модели, нужно правильно подобрать необходимые материалы для пошива изделия.
Сегодня на занятии мы познакомимся с группами необходимых материалов для пошива одежды и свойствами, которые должны отвечать ткани для пошива определенной группы одежды. Например - для пошива женского пальто, нам нужна ткань, обладающая какими свойствами?
- А для летнего детского платья?
- А для занятия спортом?
1. Основной этап.  Усвоение новых знаний. – 1ч. 15 мин.
 (беседа, наглядный метод, метод анализа, метод проектирования, метод практической работы).
Прежде, чем мы приступим к пошиву изделия, мы должны купить все необходимые материалы. При пошиве одежды разделяют следующие группы материалов:
1. Материалы для верха одежды – ткани, нетканые материалы, дублированные материалы (ткань на флизе), трикотаж, натуральная и искусственная кожа, пленки, натуральный и искусственный мех;
1. Подкладочная ткань (шелк и х/б);
1. Прокладочные материалы (дублерин, флизелин, бортовые ткани, ленты, тесьма);
1. Утепляющие материалы – натуральный и искусственный мех, вата, поролон;
1. Отделочные материалы – лента, тесьма, шнур, кружево, шитье, тюль, и т.д.
1. Одежная фурнитура – пуговицы, кнопки, пряжки;
1. Материалы для соединения деталей одежды – нитки, клей.
Для правильного и рационального использования материалов швейного производства необходимо знать, какими свойствами они обладают, и уметь определять эти свойства.
1. Механические свойства:
а) прочность ткани на разрыв;
б) упругость ткани – это способность ткани к растяжению. Этими свойствами наиболее обладают ткани из нитей спандекс, плотные чистошерстяные ткани из крученой пряжи, из шерсти с лавсаном. Ткани из волокна, обладающие долей упругого удлинения, меньше сминаются, хорошо держат форму изделий в процессе носки, замины, возникающие в процессе носки быстро исчезают без ВТО. Изделия из синтетических упругих тканей не требуют ВТО после стирки.
в) сминаемость – способность ткани при перегибах и давлении образовывать морщины и складки, которые устраняются только при ВТО. Наибольшей сминаемостью обладают ткани из растительных волокн: х/б, вискозные, чистольняные. Сминаемость определяют ручной пробой на смятие.
г) драпируемость – способность ткани образовывать мягкие округлые складки.
д) жесткость – способность ткани сопротивляться изменению формы (лен).
е) износостойкость – способность противостоять ряду разрушающих факторов.
ж) пиллингуемость – способность ткани образовывать на своей поверхности катушки, которые снижают внешний вид и прочность ткани. Пили образуются на ткани от большого содержания в составе пряжи обратов производства.
1. Гигиенические свойства:
а) гигроскопичность – способность впитывать влагу из окружающей среды (воздуха).
б) воздухопроницаемость – способность ткани пропускать воздух. 
в) водоупорность – способность ткани сопротивляться прониканию воды.
г) водопоглащаемость – способность поглощать жидкость.
д) теплозащитные свойства -  способность сохранять тепло. Самые высокие показатели у шерсти (драп), а самые низкие у льна.
е) электризуемость – способность ткани накапливать статическое электричество.
1. Эстетические требования: колорит, рисунок, и окраска тканей.
1. Технологические свойства
а) деформация – максимальное удлинение и потеря объемности (например, трикотаж – во избежание растяжения сушку изделия необходимо проводить на горизонтальной плоскости);
б) усадка – уменьшение размеров под действием влаги и повышенных температур;
[bookmark: _GoBack]в) осыпаемость и раздвигаемость нитей – способность нитей опадать на открытых срезах. Из таких тканей не рекомендуется шить сильно облегающую одежду с обязательным обметыванием срезов швов.
1. Самостоятельная работа. – 40 мин. (инструктаж, деловая игра, метод анализа, метод проектирования)
Создание модели по заданной теме.
Подбор материала для пошива модели
1. Подведение итогов. 15 мин.
Анализ материала к данной модели.
Уборка рабочих мест.
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демонстрация образца
ткань, булавки, манекен
карточки с женским силуэтом



